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INTERESSADO:

FABRICANTE:

LABORATORIO:

IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIO DE MEDIGAO DE ESPESSURA DA CAMADA

INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUCOES TECNOLOGICAS S/S
LTDA - ISOPOINT

Rua Baré&o do Triunfo, 520, Conj. 132 — Brooklin Paulista

04602-002 — S&o Paulo — SP

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, Km.158 - Jardim Maria
Bonati Bordignon

13803-070 - Mogi Mirim - SP

A/C: Giedre A. Benedetti

Telefone: (19) 98970-1690

E-mail: edeservicosmogi@gmail.com

L.A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA

Rua Antonio Nagib Ibrahim, 544 — Agua Branca

05036-060 — S&o Paulo — SP

Processo

Produto Finalidade Lacre

CS.2020.00328 Placas Metalicas Manutencéo 1341 e 1342

Materiais recebidos no laboratério em 08/04/2024 liberados para ensaio em 06/05/2024.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 6864-D324-2BF8-622D.

Este documento foi assinado digitalmente por Roberta Lopes Dos Santos.

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizacéo prévia.
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2. METODO / ESPECIFICACOES
NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinacdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinacdo da espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas

Parametro Obtido

Identificagéo da tinta ou sistema de pintura N&o declarado

Identificagéo do substrato N&o declarado

Identificagdo da preparacdo do substrato N&o declarado

Método utilizado Método B — Magneto indutivo e corrente parasitas

Fabricante: Helmut Fischer GMBH

NUmero de série do equipamento: 000085669

Instrumento de medicao utilizado Numero de série da sonda: 0817SS0015

Ndmero de série da sonda: 0717GS0007

Patrimbnio: FB-22039

Método utilizado para ajustar o instrumento Verificagcdo contra peliculas-padrao

Fator de reducéo de espessura usado 25 pum

Responséavel pela Medigédo Roberta Lopes

valor Medic&o pontual (um) Média Aritmética (um)
Regi&do | Ponto | Individual Sem Com Sem Com
(um) fator de | fator de U fator de | fator de U
correcdo | correcao correcdo | correcéo
1 150
1 2 127 141 116 +29
3 147
4 141
2 5 143 134 109 2,9
6 119
7 127
3 8 152 140 115 +29 137 112 4,2
9 140
10 153
4 11 142 144 119 29
12 136
13 142
5 14 121 127 102 29
15 117
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4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 18/05/2024.

Sao Paulo, 24 de maio de 2024.

)

L. A. FALGAO BAUER LTDA

ROBERTA L DOS SANTOS
S Laboratério
\ A
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma 1ziSign. Para verificar as assinaturas
clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6864-D324-2BF8-622D ou va até o site
https://lwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é
valido.

Caodigo para verificacao: 6864-D324-2BF8-622D

Hash do Documento
2233239D1CAA504CC4F3E7462EACTFE211F3FB16B067052721ADA8639DB22601

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2024 é(sé&o) :

« Roberta Lopes Dos Santos (Supervisora de Laboratorio) -
312.758.418-05 em 27/05/2024 16:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital




