
 
 

 
  

Relatório de Ensaio nº MOV/382.002/5/24 
Página: 1/2 

 

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307. 
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation. 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544  -  SP  - CEP  05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170 

 Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro 
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO 

MATERIAL METÁLICO 

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO BRILHO 

 

INTERESSADO:  INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S 

LTDA – ISOPOINT  
                                    Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista  

04602-002 – São Paulo – SP 

 

FABRICANTE:  EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, Km.158 - Jardim Maria 
Bonati Bordignon  
13803-070 - Mogi Mirim - SP 
A/C: Giedre A. Benedetti 
Telefone: (19) 98970-1690 
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com 

 

LABORATÓRIO:  L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE 

QUALIDADE LTDA 
  Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca 

     05036-060 – São Paulo – SP 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 
 

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como:  
 

Processo  Produto Finalidade  Lacre 

CS.2020.00328 Placas Metálicas Manutenção 1341 e 1342 
 

Materiais recebidos no laboratório em 08/04/2024 liberados para ensaio em 06/05/2024. 
 

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO 
 

 
 

Foto 1 
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2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES  
 

ASTM D523:2018 – Standard Test Method for Specular Gloss 
 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS 
 

Ensaio para determinação do brilho da superfície  
 

Geometria Unidade Valor médio obtido U 

20º ub 53 ± 4,9 

60º ub 83 ± 4,4 

 

Equipamentos 

Medidor de brilho (Fabricante BYK nº serie 1064383) 

Padrão de brilho (nº serie 1064383 nº Cat 4442)  
 

 

 

 

 

 

 

4. DATA DO(S) ENSAIO(S) 

Ensaio realizado entre 17/05/2024 a 18/05/2024. 

 
 São Paulo, 24 de maio de 2024. 

 

 
LHM 
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